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１．研究実施の概要

(1) 基本構想および有機エレクトロニクス研究の中の位置づけ

平成７年の研究提案の時点では世界最初の有機ＥＬディスプレイが実用化直前の情

勢であり、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）に関する科学技術はまさに開花寸前

であった。有機薄膜を数層積層した約100ナノメートルの膜厚の超薄膜に一対の電極を取

り付けた極めて単純な構造のデバイスに10Ｖ以下の直流電圧で電流を注入することで高

輝度の面状発光が取り出せることは大きな驚きであり、研究者に取っては有機化合物を

用いた本格的なエレクトロニクスが展開できるという確信を深めた時期でもあった。

我々はそのような状況の中で基礎研究としての有機発光材料・デバイス並びに有機エレ

クトロニクス全般をどの方向に展開するかという観点から研究提案を行った。フラット

パネルディスプレイとしての有機ＥＬに直接関係する開発研究は企業の研究者が主体と

なる技術開発であり、大学等の研究者が主体的に取り組む戦略的基礎研究ではもはやあ

り得ないとの立場から、我々の戦略目標としては、単なる高性能の発光ディスプレイ開

発を指向するのではなく、分子性材料の発光機能を全面的に開花させ、新しいエレクト

ロニクス・フォトニクス材料としての体系を構築することであると考えた。

この時点からわずか５年で有機ＥＬと有機エレクトロニクスを取り巻く情勢は激変

した。今や、13インチのフルカラーディスプレイの試作が報告され、数年以内にフルカ

ラーの小型有機ＥＬディスプレイを誰もが手にしていることは間違いない情勢である。

このように激変する研究開発環境の中で、我々の基礎研究がこの有機ＥＬの急展開自体

にどのような影響を及ぼし得たのか、他方この激変の中においても短期的な課題にのみ

惑わされずに次世代の技術につながる方向性を示すことができたかが現時点での我々

の研究の総括となる。

５年前に我々の挑戦課題というべきものがふたつあった。第一は有機ＥＬに用いる分

子性材料は本来持っている多様な潜在的な可能性のうちのごく一部分しか利用されて

いない、即ち有機ＥＬ材料の設計に分子性材料の最大の特徴である自己組織性が生かさ

れていないことであり、自己組織性を生かした有機ＥＬ材料の可能性を実験的に示すこ

とであった。第二には有機ＥＬに用いる有機薄膜の膜厚が可視光の波長以下であり、有

機ＥＬデバイスは本質的に光の放射場の量子光学的制御が可能な構成を持っているの

で、この方向での新しい可能性を探ることであった。即ち、微小共振器やフォトニック

結晶の概念を有機ＥＬに導入することで、有機材料を用いる発光デバイスの新しい方向

性を示すことを考えた。この時点での提案は「発光の制御」の可能性の方向に焦点が集

中していて、電流駆動型電子デバイスを更に発展させる方向の「電子の制御」について

の取り組みは敢えて対象としていなかったのである。しかし、現時点では、ディスプレ

イ応用の急進展の影響も加わって、有機ＥＬ並びにそれを拡張した概念としての有機エ

レクトロニクスデバイスの研究開発での最重要事項は、電子の制御の側面であり、発光



制御の側面の研究開発はより長期的な課題との位置づけになってきた。

(2) 当初の研究目標の観点からみた研究成果

液晶材料を自己組織系発光材料に利用して新しい分野を切り拓く仕事は本研究の前半

において大きな成果を挙げた。有機ＥＬデバイスに直線偏光発光性を取り入れることの

可能性を示し、この分野に世界的に関心が高まるきっかけの一つを作った。又、カイラ

ルネマチック液晶構造を利用して円偏光発光を取り出す可能性も示した。

発光材料の研究としては、金属キレート化合物について系統的な探索研究を実施した。

一方フルオレン構造を持つオリゴマー及びポリマーを系統的に合成し、発光材料として

の可能性を検討した。

従来原理的確認はできても、デバイスの性能や安定性が不足することが問題であった

一次元微小共振器構造型発光デバイスにおいて、共振器構造の新しい設計指針を提示し、

極めて高性能で安定な発光デバイスを実証した（豊田中研グループの成果）。一方、カ

イラルネマティック構造を微小共振器として用いる研究をロチェスター大学のグルー

プとの共同研究として実施してきた。

有機アミン成分に発色団を組み込んだ層状ペロブスカイトの合成に成功し、無機ペロ

ブスカイト半導体層の励起子から有機発色団の三重項状態への効率的なエネルギー移

動の発現を見いだした。一方、PbI2と有機アミン類の共蒸着でペロブスカイト薄膜を真

空下で調製する手法（乾式法）を確立し、高品質の層状ペロブスカイト薄膜が調製でき

るようになった。共蒸着法を発展させ、 NaCl 基板などの結晶基板上にエピタキシャル

成長できることも実証した。

ポリスチレンやシリカの微小球を二次元的および三次元的に配列する独自の手法を

開拓し、配列の秩序やドメインサイズの点で最高レベルの実験試料を調製できた。それ

を用いて、２次元配列体について可視光領域の光学的バンド図を描いた。発光中心を微

小球中に埋め込んだ構造体を用いて、発光特性に及ぼすストップバンドの影響を実験的

に明らかにした。ここ1�2年微小球を用いるフォトニック結晶の研究が世界的に急速に

興味を集めてきたので、我々は研究の焦点を一般的な光物性探究から新規物質系の探索

にシフトすることとし、シリカ微小球配列体（シリカオパール）の空隙に発光性物質を

埋め込んだ系や、微小球配列体のレプリカを用いるいわゆる逆オパールの調製の研究へ

展開した。シリカオパールの空隙に層状ペロブスカイト化合物を埋め込み、シリカオパ

ールが持つストップバンド（フォトンモード）とペロブスカイト化合物のエキシトンモ

ードの強結合系を室温でスペクトルの分裂として確認できた。シリカオパールの空隙に

モノマーを充填して光重合させた後、シリカ球を除去する方法でポリマー逆オパールを

作製した。このポリマー逆オパールは変形可能であり、フォトニック結晶としてのポリ

マー逆オパールの光学特性を力学変形により変更できることを示唆した。



(3) 有機ＥＬ研究開発への直接貢献としての研究成果

有機金属化合物を発光中心に用いるいわゆる三重項発光材料を用いて有機ＥＬの発

光効率を従来より3�4倍に向上できることを実証した。従来5％程度が限界だと認識さ

れていた外部量子効率の値を20％程度まで向上できる実験的な裏付けが得られたこと

で、有機ＥＬディスプレイの開発研究は新しい段階を迎えた。現在、三重項材料を用い

る有機ＥＬの開発研究は世界的にホットな実用開発研究のターゲットとなっている。

有機ＥＬデバイスは波長のオーダーの共振器構造を本質的に備えているので、面発光

成分、導波光成分、吸収損失成分の割合はデバイス構成を工夫することで変更可能であ

るという発想から、屈折率が空気に近い（1.1以下）固体としてシリカエアロゲルが利

用可能であることを見いだした。現在のところ、1.5�2.0倍に光取り出し効率を向上で

きることを実験的に示すことができており、実用化を念頭においた実証研究を展開しつ

つある。これまで有機ＥＬにおいて光取り出し効率は20％程度であり、これを変更でき

る手段はないと見られていたが、光取り出し効率向上の例が提示されたことで、様々な

方法が探求され始めた。有機ＥＬの研究開発への波及効果は非常に大きい。

以上の二つの成果から、将来有機ＥＬは外部量子効率として40％程度、視感度効率と

しては80-100 lm/Wの高い効率を利用できるという、従来に例がない高効率面状光源に

成長する道筋が見えてきた。
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 T.Yamada, F.Rohlfing, D.Zou, T.Tsutsui, Syn. Met., Vol.111-112, 281-284(2000)”

61.“Carrier Transport Properties of Organic materials for EL DeviceOperation, S.Naka, H.Okada, H.O
nnnagawa, Y.Yamaguchi, T.Tsutsui,Syn. Met., Vol.111-112, 331-333(2000)”

62.“Organic Light-Emitting Diodes Using Novel Metal-Chelate Com-plexes, S.Tokito, K.Noda, H.Tana
ka, Y.Taga, T.Tsutsui, Syn. Met., Vol.111-112, 393-396(2000)”

63.“Efficient Blue Emission from Pyrazoline Organic Light Emitting Diodes, Z.Lu, Q.Jiang, W.Zhu, 
M.Xie, Y.Hou, X.Chen, Z.Wang, D.Zou, T.Tsutsui, Syn. Met., Vol.111-112, 425-427(2000)”

64.“Red Electroluminescence from a Novel Europium Beta-DiketoneComplex with Acylpyrazolone Lig
and, W.Zhu, Q.Jiang, Z.Lu, X.Wei,M.Xie, D.Zou, T.Tsutsui, Syn. Met., Vol.111-112, 445-447(200
0)”

65.“Highly Soluble Fluorenyl- Substituted Poly(1,4-Phenylene-vinylene) for Bright and Efficient Blue-
Green Light-Emitting Diode,S.Lee, B.Jang, T.Tsutsui, Chem. Lett., Vol.2000, 1184-1185(2000)”

66.“Acene Containing Poly-Fluorenes for Red, Green and Blue Emission in Organic Light-Emitting D
iodes, S.Tokito, K.Weinfurtner,H.Fujikaw, Y.Taga, T.Tsutsui, SPIE Proc.,Vol.4105, 1-6(2000)”

67.“Use of Poly(9-Vinylcarbazole) as Host Material for Iridium Com-plexes in High-Efficiency Organ
ic Light-Emitting Devices, M.Yang, T.Tsutsui, Jpn. J. Appl. Phys., Vol.39, No.8A, 828-829(2000)”

68.“Self-Assembled Monolayers of Heme Derivatives on a Gold Surface, K.Kobayashi, S.Imabayashi,
 K.Fujita, K.Nonaka, T.Kakiuchi,H.Sasabe, W. Knoll, Bull. Chem. Soc Jpn., Vol.73, 1993-2000 (20
00)”

69.“Luminescence of Dye-Doped Polymer Films Induced by CoronaDischarge, H.Suzuki, D.Zou, T.Izu
mi, H.Yamamoto, X.Tao, T.Watanabe, H.Usui, S.Miyata, J.Appl.Phys., Vol.88, No.10, 5791-5795(20
00)”

(2)口頭発表（内容が重複しているものは除く。国際学会発表を優先。）
　 ①招待、口頭講演　（国内８１件、海外２５件）

1.“実用化段階を迎えた有機ELディスプレイ研究開発の現状, 筒井哲夫, 九大先端科学技術共同研究セ
ンター第14回技術研修会, 福岡(1997.1)”

2.“高分子のエレクトロルミネッセンスとマイクロキャビティー効果, 筒井哲夫,高分子学会ミクロシ
ンポジウム, 鳥取(1997.1)”

3.“Molecular Materials for Electroluminescence, 筒井哲夫, 第2回分子協調シンポジウム, つくば(1997.
1)”

4.“周期的構造体内部に埋め込まれた発光中心の蛍光特性, 山崎　崇, 筒井哲夫 ,第44回応用物理学関
係連合講演会, 東京(1997.3)”

5.“ナフタレン環を有機アミン層に導入したPbBr系層状ペロブスカイト無機/有機超格子, 前田康二, 
江良正直, 筒井哲夫, 第44回応用物理学関係連合講演会,東京(1997.3)”

6.“Present Status and Fututre Prospect of Organic Electrolumine-scence, T.Tsutsui, 第16回電子材料シ
ンポジウム, 大阪(1997.7)”

7.“Organic EL Devices with Microcavity Structures, T.Tsutsui, CLEO/Pacific Rim, 千葉(1997.7)”
8.“Emission from Organized Molecular Systems with the Order of 

Emissive Wavelength, T.Tsutsui, T.Yamasaki, The 8th Int. Conf. onUnconventional Photoactive Sys
tems, 奈良(1997.8)“

9.“ナフタレン誘導体を有機層に導入した層状ペロブスカイト化合物におけるナフタレン発色団から
の燐光の増強, 前田康二, 江良正直, 筒井哲夫, 1997年光化学討論会, 仙台(1997.9)”

10.“有機EL素子の回復可能な劣化の機構 , 八尋正幸, 鄒　徳春, 筒井哲夫, 第58回応用物理学会学術
講演会, 秋田(1997.10)“

11.“高いキャリヤ輸送機能を持つ液晶性オキサジアゾール誘導体の有機EL, 徳久博昭, 江良正直, 筒
井哲夫, 第58回応用物理学会学術講演会, 秋田(1997.10)”

12.“機能性発色団を有機層に導入した層状ペロブスカイト有機/無機超格子の構築およびその発光特性,
 江良正直, 前田康二, 筒井哲夫, 第46回高分子討論会, 名古屋(1997.10)”

13.“自己組織性分子を用いた新規発光機能材料の設計, 筒井哲夫, 第1回「量子効果等の物理現象」シ
ンポジウム, 東京(1997.12)”

14.“Charge Carrier Mobilities in Molecular Materials for Electrolumine-scent Diodes, T.Tsutsui, H.To
kuhisa, M.Era, SPIE/Photonics West : Polymer Photonics Devices Symposiumu, 東京(1998.1)”

15.“有機ELの動作機構はどこまで分かったか, 筒井哲夫, 電気学会・電子材料研究会, 東京(1998.3)”
16.“有機EL素子の発光挙動に及ぼす逆バイアスの効果, 鄒　徳春, 八尋正幸,筒井哲夫, 第45回応用物

理学関係連合講演会, 東京(1998.3)”
17.“有機EL素子特性に及ぼすイオン性不純物の影響 , 八尋正幸 , 鄒　徳春 , 筒井哲夫 , 第45回応用物

理学関係連合講演会, 東京(1998.3)”
18.“インターカレーションによるヨウ化鉛系層状ペロブスカイト有機/無機超格子薄膜, 力久泰樹, 江



良正直, 筒井哲夫,吉田郵司 , 花田　剛, 八瀬清志, 第45回応用物理学関係連合講演会 , 東京(1998.
3)”

19.“オキサゾール系亜鉛錯体を用いた有機EL素子の作製と評価, 石井千香, 山口淑久, 鄒　徳春, 筒
井哲夫, 日本化学会第74回春季年会, 京都(1998.3)”

20.“Organic Light-Emitting Diodes, T.Tsutsui, 1998MRS Spring Meeting, San Francisco, USA(1998.4)”
21.“The Effect of Reverse Bias on Degradation Processes in Organic EL Devices, M.Yahiro, T.Tsuts

ui, 1998MRS Spring Meeting, San Francisco, USA(1998.4)”
22.“立体障害を導入したヘリックスペプチド自己組織化膜, 藤田克彦, 原　正彦,雀部博之, W. Knoll,

 第47回高分子年次大会, 京都(1998.5)”
23.“Effect of Internal Electric Field on Device Performances in Organic Multilayer Electroluminescent

 Diodes, T.Tsutsui, 200.WE-Heraeus-Seminar on electroluminescence of Organic　Materials : Fund 
A mentals, Materials and Devices, Bon, Germany(1998.6)”

24.“Formation of International Electric Field in Organic Multilayer Electroluminescence Diodes, D.Zo
u, T.Tsutsui, 繊維学会 Miyazaki International Symposium, 宮崎(1998.6)”

25.“Electric Conduction of Electroluminescent Metal Chelate Thin Films, M.Era, Y.Ikeda, H.Tokuhisa,
 T.Tsutsui, Korea-Japan Joint Forum '98, 札幌(1998.6)”

26.“Synthesis and Electroluminescent Properties of Polyurethane with Stilbene Dye Pendant, H.Jeong,
 D.Zou, T.Tsutsui, Korea-JapanJoint Forum '98, 札幌(1998.6)”

26.“Special Emission Patterns in Organic Thin-Film Electrolumine-scent Diodes, T.Tsutsui, SPIE's 43r
d Annual Meeting The Inter-national Symposium on Optical Science, Engineering and Instrument-a
tion, San Diego, USA(,1998.6)”

26.“有機積層蒸着膜における内部電界の形成及び電界発光挙動への影響, 鄒　徳春, 八尋正幸, 筒井
哲夫, 応用物理学会　有機分子・バイオエレクトロニクス分科会 /有機ドライプロセス研究会,　東
京(1998.7)”

29.“Studies on Charge Carrier Mobilities in Molecular Materials for Organic Light Emitting Diodes, 
T.Tsutsui, 4th International Confe-rence on electronic Materials (IUMRS-ICEM-98), Cheju, Korea(1
998.8)”

30.“Effects of Reverse-Bias on Device Performance in OLEDs, D.Zou, 9th International Workshop on
 Inorganic and Organic Electro-luminescence (EL98), Oregon, USA(1998.9)”

31.“Characteristics of Emissive Behaviors of The Organic Lumine-scent Devices with Resonator Struc
tures, T.Nakayama, 9th Inter-national Workshop on Inorganic and Organic Electroluminescence(EL9
8), Oregon, USA(1998.9)”

32.“メロシアニン誘導体自己組織化単分子膜における第二次高調波発生測定,坪井一真, 梶川浩太郎, 
大内幸雄, 関　一彦, 藤田克彦, 原　正彦, 雀部博之,W.Knoll, 1998年秋季応用物理学会学術講演
会, 広島(1998.9)”

33.“自己組織化膜の吸着・脱離過程に関する研究, 亀井宏二, 藤田克彦, 原　正彦, 雀部博之, W.Kno
ll, 1998年秋季応用物理学会学術講演会, 広島(1998.9)”

34.“自己組織化膜の分子配向 - 金基板上のヘリックスペプチドの場合 - , 坂野貴子, 藤田克彦, 礒島
隆史, 和田達夫, 雀部博之, 1998年秋季応用物理学会学術講演会, 広島(1998.9)”

35.“SiO2微小球を用いた周期的誘電率構造体の作製とその光学特性 , 山崎　崇 , 筒井哲夫, 1998年秋
季応用物理学会学術講演会, 広島(1998.9)”

36.“有機色素を局在させたシリカ微小球の作製とそれを用いた周期構造体の構築, 隅岡和宏, 山崎　
崇, 筒井哲夫, 1998年秋季応用物理学会学術講演会, 広島(1998.9)”

37.“フェニルピラジン誘導体Eu塩LB膜を発光層とした有機電界発光素子, 江良正直, 筒井哲夫, 竹原
健司, 磯村計明, 谷口　宏, 1998年秋季応用物理学会学術講演会, 広島(1998.9)”

38.“ナフタレン発色団を導入したPbBr系層状ペロブスカイト超格子からの増強燐光発光 , 江良正直, 
前田康二, 筒井哲夫, 1998年秋季応用物理学会学術講演会, 広島(1998.9)”

39.“Patterned Emission from a Light-Emitting Diode Structure upon Illumination of Light, M.Colle, 
F.Rohlfing 山田俊樹, 筒井哲夫, 1998年秋季応用物理学会学術講演会, 広島(1998.9)”

40.“アゾ色素型分子ガラスのホログラフィックパターニング, T.Fuhrmann,筒井哲夫, 1998年秋季応用
物理学会学術講演会, 広島(1998.9)”

41.“有機EL素子の初期劣化と内部電界, 鄒　徳春, 八尋正幸, 筒井哲夫, 第47回高分子討論会, 名古屋
(1998.9)”

42.“ヘリックスペプチド自己組織化膜への物質の取り込み, 藤田克彦, 筒井哲夫原　雅彦, W. Knoll,
 第47回高分子討論会, 名古屋(1998.9)”

43.“ビススチリルアントラセン誘導体の凝集構造と発光特性, 佐々木紀典, 藤田克彦, 徳久博昭, 江良
正直, 筒井哲夫, 第47回高分子討論会, 名古屋(1998.9)”

44.“インターカレーションによるヨウ化鉛系層状ペロブスカイト化合物薄膜の作成 , 力久泰樹, 筒井
哲夫, 吉田郵司, 花田　剛, 八瀬清志, 江良正直, 第47回高分子討論会, 名古屋(1998.9)”

45.“Some Aspects of Degradation Mechanism in Organic Electro-luminescent Diodes, T.Tsutsui, 8th I
nternational Display Research Conference, Soul, Korea(1998.10)”

46.“New Progress in Organic Electroluminescent Materials and Devices, D.Zou, T.Tsutsui, The Nation
al Conference on Luminescence '98, Nanchang, Korea(1998.10)”

47.“Synthesis and Blue Emission from Bis [2-(o-Hydoroxyphenyl) naphto-xazolate] Zinc(Ⅱ) Complex 
Compounds, Y.Yamaguchi, C.Ishii, D.Zou, T.Tsutsui, IDW '98:International Display Workshop, 神



戸(1998.12)”
48.“Effects of Internal Electric Field on Device Performance in Organic Light Emitting Diodes, T.Ts

utsui, M.Yahiro, D.Zou, Inter-national Symposiumu on Future Emissive Display, 東京(1998.12)”
49.“自己組織性分子を用いた新規発光機能材料の設計, 筒井哲夫, 第2回「量子効果等の物理現象」シ

ンポジウム, 東京(1998.12),”
50.“有機ＥＬ素子の発光効率の考察（I) ： 輝度から求めた見かけの発光効率の補正,筒井哲夫, 山本

幸之助, 1999年春季応用物理学関係連合講演会, 千葉(1999.3)”
51.“有機ＥＬ素子の発光効率の考察（II) ：積層型素子の量子効率を支配している要因は何か, 筒井

哲夫, 鄒　徳春, 1999年春季応用物理学関係連合講演会, 千葉(1999.3)”
52.“非対称ジアルキルジスルフィドを用いた自己組織化単分子膜の成長過程に関する研究, 亀井宏二,

 藤田克彦, 荒木　暢, 原　正彦, 雀部博之, W.Knoll, 1999年春季応用物理学関係連合講演会, 千
葉(1999.3)”

53.“昇温脱離法による非対称ジアルキルジスルフィド自己組織化単分子膜の吸着状態に関する研究, 
荒木 暢, 亀井宏二, 藤田克彦, 原　正彦, W.Knoll, 1999年春季応用物理学関係連合講演会, 千葉(1
999.3)”

54.“溶液中におけるメロシアニン誘導体自己組織化単分子膜の光第二次高調波発生測定, 坪井一真, 
梶川浩太郎, 大内幸雄, 関　一彦, 藤田克彦, 原　正彦, 雀部博之, W.Knoll , 1999年春季応用物理
学関係連合講演会, 千葉(1999.3)”

55.“極性の異なるポリマーをホール輸送層マトリックスに用いた湿式有機EL素子の劣化回復挙動, 
赤木洋二, 八尋正幸, 鄒　徳春, 筒井哲夫, 1999年春季応用物理学関係連合講演会, 千葉(1999.3)”

56.“有機EL素子における量子効率の駆動に伴う低下とその回復現象, 八尋正幸, 鄒　徳春, 筒井哲夫,
 1999年春季応用物理学関係連合講演会, 千葉(1999.3)”

57.“積層型有機EL素子における電界分配, 山田俊樹, F.Rohfinng, 筒井哲夫, 1999年春季応用物理学関
係連合講演会, 千葉(1999. 3)”

58.“有機ELデバイスの劣化過程のSHG観察, 山田俊樹, 鄭　恵仁, 鄒　徳春,筒井哲夫, 1999年春季応
用物理学関係連合講演会, 千葉(1999.3)”

53.“有機発光素子の共振器構造の高次元化の検討, 中山隆博. 筒井哲夫, 1999年春季応用物理学関係
連合講演会, 千葉 (1999.3)”

59.“Molecular Design for Organic Light Emitting Diodes, T.Tsutsui,2nd International Conference on 
Electroluminescence of Molecular Materials and Related Phenomena, Sheffield, United Kingdom(19
99.5)”

60.“ヘリックスペプチド自己組織化膜の機能化, 藤田克彦, 筒井哲夫, 第48回高分子学会年次大会 , 
京都(1999.5)”

61.“乾式法による層状ペロブスカイト化合物の形成過程の研究, 長濱浩之, 力久泰樹, 鄒　徳春, 筒井
哲夫, 第48回高分子学会年次大会, 京都 (1999.5)”

62.“Present Status of Understanding of Quantum Efficiency in Organic Light-Emitting Devices, T.Tsu
tsui, Asian-Pacific symposiumon Organic Electroluminescent Materials and Devices, Hong Kong, C
hina(1999.6)”

63.“Molecular Design of Fluorene-Based Polymers and Oligomers for Organic Light-Emitting Diodes,
 S.Lee, T.Tsutsui, Asian-Pacific symposium on Organic Electroluminescent Materials and Devices, 
Hong Kong, China(1999.6)”

64.“Material Design for High-Performance Organic Light-emitting Diodes, T.Tsutsui, D.Zou, The 5th 
IUMRS International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM'99), Soul, Korea(1999.6)”

65.“Degaradation and Recovery in Organic Light Emitting Diodes, D.Zou, SPIE'99 44th Annual Meet
ing and Exhibition, Denver, USA(1999.7)”

66.“微小共振器からフォトニック結晶へ：有機材料の自己組織化の利用をめざして, 筒井哲夫, 1999
年秋季第60回応用物理学会学術講演会, 神戸(1999.9)”

67.“有機色素を導入したSiO2微小球を用いた周期構造体の光学特性, 隅岡和宏, 山崎　崇, 筒井哲夫 ,
 1999年秋季第60回応用物理学会学術講演会,神戸(1999.9)”

68.“Charge carrier transport and internal electric field in organic light emitting devices, T.Tsutsui, Th
e 7th Workshop on Advanced Functional Polymer Materials, Taejon, Korea(1999.10)”

69.“ヘリックスペプチド自己組織化膜の構造と機能, 藤田克彦, 筒井哲夫, 第48回高分子討論会, 新潟
 (1999.10)”

70.“自己組織性分子を用いた新規発光機能材料の設計, 筒井哲夫, 第3回「量子効果等の物理現象」シ
ンポジウム, 東京 (1999.12)”

71.“Fabrication of Ordered Structures with a Scale of Optical Wave-length for Photon Confinement, 
T.Tsutsui, K.Sumioka, T.Yamasaki, The 8th JST InternationalSymposium:Molecular Processes in Sm
all Time and Space Domains, 奈良(2000.3)”

72.“Present Status and Future Prospective of Organic EL, T.Tsutsui, The 3rd SANKEN International 
Symposium Advanced Nanoelectronics : Devices,Materials, and Computing, 大阪(2000.3)”

73.“Poly(9-Vinylcarbazole)(PVK)をホスト材料として用いたIridium化合物の有機EL素子, 梁　文才, 
筒井哲夫, 2000年春季第47回応用物理学会関係連合講演会, 東京(2000.3)”

74.“空間発光パターンから求めた有機EL素子の量子効率, 八尋正幸, 筒井哲夫, 2000年春季第47回応
用物理学会関係連合講演会, 東京(2000.3)”

75.“有機EL素子におけるバッファ層としてのアセチルアセトネート錯体ドープ層の効果, 池田寿雄, 



鄒　徳春, 筒井哲夫, 2000年春季第47回応用物理学会関係連合講演会, 東京(2000.3)”
76.“気体放電によるキャリア注入を用いた有機薄膜の発光挙動, 田中信介, 鄒　徳春, 筒井哲夫, 200

0年春季第47回応用物理学会関係連合講演会, 東京(2000.3)”
77.“マグネシウムをドープしたアルミキノリノール錯体の電子移動度 , 安田　剛 , 八尋正幸, 筒井哲

夫, 2000年春季第47回応用物理学会関係連合講演会, 東京(2000.3)”
78.“金基板上に作製したヘリックスペプチド自己組織化単分子膜の構造, 横山竜一, 藤田克彦, 筒井

哲夫, 2000年春季第47回応用物理学会関係連合講演会, 東京(2000.3)”
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4-Phenylenevinylene], S.Lee, B.Jang, T.Tsutsui, SPIE's 45th Annual Meeting), San Diego, USA(200
0.7)”
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89.“Present Status of Understanding of Quantum Efficiency in Organic Light-Emitting Devices, T.Tsu
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61回応用物理学会学術講演会, 札幌(2000.9)”
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秋季第61回応用物理学会学術講演会, 札幌(2000.9)”

92.“層状ペロブスカイト化合物を導入したSiO2微小球周期構造体の光学特性,隅岡和宏, 長濱浩之, 筒
井哲夫, 2000年秋季第61回応用物理学会学術講演会, 札幌(2000.9)”

93.“ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール類縁体亜鉛錯体のキャリヤ移動度,安田　剛, 山口淑久, 
筒井哲夫, 2000年秋季第61回応用物理学会学術講演会, 札幌(2000.9)”

94.“有機EL：効率の限界への挑戦, 筒井哲夫, 第49回高分子討論会, 仙台(2000.9)”
95.“メロシアニンセルフアッセンブリー膜の構築と機能, 藤田克彦, 筒井哲夫, 第49回高分子討論会 ,

 仙台(2000.9)”
96.“ポリ［2-(9,9-ビスヘキシルフルオレニル)-1,4-フェニレンビニレン］誘導体の合成と有機EL特性 ,

 李　商昊, 張　寶賓, 筒井哲夫, 第49回高分子討論会, 仙台(2000.9)”
97. “Organic Electrolimescent Devices:Present Status and Future Perspectivbe,T.Tsutsui,The 10th Seoul
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98.“有機EL材料・デバイス研究の現状と展望, 筒井哲夫, 第27回アモルファス物質の物性と応用セミ
ナー, 横浜(2000.11)”
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ム, 大阪(2000.11)”100.“Seeking New Breakthroughs in Organic Light-Emitting Devices, T.Tsutsui,
 Poly Millenial 2000 Symposium, Hawaii, USA(2000.12)”

101.“自己組織性分子を用いた新規発光機能材料の設計, 筒井哲夫, 第4回「量子効果等の物理現象シ
ンポジウム」, 東京(2000.12)”

102.“有機EL素子における光取り出し効率の膜厚依存性, 八尋正幸 , 筒井哲夫,2001年春季第48回応用
物理学関係連合講演会, 東京(2001.3)”

103.粒子径の異方性を持つ逆オパールの作製とその光学特性の評価, 隅岡和宏, 筒井哲夫, 2001年春
季第48回応用物理学関係連合講演会, 東京(2001.3)”
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9.“液晶性ユウロピウム錯体の合成と発光特性, 佐々木紀典, 徳久博昭, 江良正直 , 筒井哲夫, 第34回
化学関連支部合同九州大会, 福岡(1997.7)”

10.“ユウロピウム錯体を用いた有機EL素子の発光特性, 隅岡和宏, 山崎　崇,筒井哲夫, 第34回化学関
連支部合同九州大会, 福岡(1997.7)“

11.“有機EL素子の劣化に及ぼす不純物の影響, 八尋正幸 , 鄒　徳春 , 筒井哲夫 , 第34回化学関連支部
合同九州大会, 福岡(1997.7)“
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 江良正直, 筒井哲夫, 第34回化学関連支部合同九州大会, 福岡(1997.7)”

14.“真空蒸着法によるSnI系ペロブスカイト薄膜の作製, 力久泰樹, 平良隆博,江良正直, 筒井哲夫, 第
34回化学関連支部合同九州大会, 福岡(1997.7)“
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　徳春, 筒井哲夫, 第35回化学関連支部合同九州大会,福岡(1998.7)”

21.“電解発光性金属キレート薄膜の電気伝導性, 池田寿夫, 徳久博昭, 江良正直, 筒井哲夫, 第35回化
学関連支部合同九州大会,福岡(1998.7)”
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正直, 鄒　徳春, 筒井哲夫, 第35回化学関連支部合同九州大会, 福岡(1998.7)”
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Murata, Z.Kafafi, 1998 MRS Fall Meeting, Boston, USA(1998.12)”

29.“極性を有するポリマーを用いた分散型有機EL素子の発光特性, 赤木洋二, 八尋正幸, 鄒　徳春, 
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等の物理現象」シンポジウム, 東京(1998.12)”
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現象」シンポジウム, 東京(1998.12)”
34.“Self-Assembled Monolayer of Helical Peptides, K.Fujita, E. Ito,K.Kajikawa, H.Ishii, Y.Ouchi, T.T

sutsui, K.Seki, The Nagoya COE Conference on Functionality and Characterization of Molecular S
ystems, 名古屋(1999.1)”

35.“Narrow Reconbination-zone Model vs Wide Reconbination-zone Model in Organic Multilayer Elec
troluminescence Devices, T.Tsutsui,2nd International Conference on Electroluminescence of Molecul
ar Materials and Related Phenomena, Sheffield, United Kingdom (1999.5)”

36.“Recoverable Degradation and Internal Field Forming Process Accompanied with the Orientation o
f Dipoles in Organic Light Emitting Diodes, D.Zou, T.Yamada, H.Jeong, Y.Akaki, T.Tsutsui, 2nd 
International Conference on Electroluminescence of Molecular Materials and Related Phenomena, S
heffield, United Kingdom (1999.5)”

37.“Degradation and Recovery of Quantum Efficiency in Organic Electroluminescent Devices, M.Yahi
ro, D.Zou, T.Tsutsui, 2nd Inter-national Conference on Electroluminescence of Molecular Materials
 and Related Phenomena, Sheffield, United Kingdom(1999.5)”

38.“Carrier Transport in Organic Materials for EL Devices, S.Naka, H.Okada, H.Onnagawa, Y.Yamag
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39.“Organic Light-Emitting Diodes Using Novel Metal-Chelate Complexes, S.Tokito, K.Noda, H.Tanak
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and Related Phenomena, Sheffield, United Kingdom (1999.5)”
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ives, N.Sasaki, K.Fujita, T.Tsutsui, The 4th International Symposium on Functional Dyes, 大阪 (1
999.6)”

41.“金基板上に作製したヘリックスペプチド自己組織化単分子膜, 横山竜一,藤田克彦, 筒井哲夫, 第3
6回化学関連合同九州大会, 福岡 (1999.7)”

42.“Study on Quantum and Power Luminous Efficiencies in Organic Electroluminescent Devices, T.Ts
utsui, International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter, 
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43.“Supramolecular Assembly Composed of Helical Peptides, K.Fujita, T.Tsutsui, Gordon Research Co
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44.“ペプチド自己組織化単分子膜の構造制御, 藤田克彦 ,横山竜一, 筒井哲夫 ,第3回「量子効果等の物
理現象」シンポジウム, 東京 (1999.12)”

45.“蛍光色素を導入したシリカ微小球を用いた周期構造体の光学特性 , 隅岡和宏 , 山崎　崇, 筒井哲
夫,第3回「量子効果等の物理現象」シンポジウム,東京(1999.12)”
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物理現象」シンポジウム, 東京(1999.12)”

47.“フルオレン骨格を持つ発光材料の分子設計, 李　商昊, 中村敏和, 筒井哲夫,第3回「量子効果等の
物理現象」シンポジウム, 東京 (1999.12)”

48.“有機EL素子特性に及ぼすITO表面のプラズマ処理効果, 石井昌彦, 森　朋彦, 時任静士, 多賀康訓,
 筒井哲夫, 第3回「量子効果等の物理現象」シンポジウム, 東京(1999.12)”

49.“Iridium錯体 Ir(ptpy)3: (ptpy=2-p- Toyl-Phenylpyridine) の三重項発光を用いた量子効率向上, 梁　
文才, 筒井哲夫, 第37回化学関連支部合同九州大会,福岡(2000. 7)”

50.“柔軟で長い側鎖を持つヘリックスペプチドの自己組織化単分子膜の構造,児玉貴志, 藤田克彦, 筒
井哲夫, 第37回化学関連支部合同九州大会, 福岡 (2000.7)”

51.“ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール亜鉛錯体の合成と発光特性, 平山泰子, 片平賀子, 筒井
哲夫, 第37回化学関連支部合同九州大会, 福岡 (2000.7)”

52.“真空蒸着法による層状ペロブスカイト薄膜の作製条件の最適化, 松島敏則, 鄒　徳春, 筒井哲夫 ,
第37回化学関連支部合同九州大会, 福岡 (2000.7)”

53.“Structure and Function of Peptide Self-Assembled Monolayers,K.Fujita、T.Tsutsui,　XI Internation
al Symposium on Supramolecular Chemistry, 福岡(2000.8)”

54.“合成ペプチドの自己組織化分子集合体, 藤田克彦, 筒井哲夫 , 日本化学会九州支部・中国四国支
部合同大会, 鹿児島(2000.10)”

55.“柔軟で長い側鎖を持つヘリックスペプチドの自己組織化単分子膜の構造,児玉貴志, 藤田克彦, 筒
井哲夫, 日本化学会九州支部・中国四国支部合同大会,鹿児島(2000.10)”

56.“Drastic Improvement in Coupling-Out Efficiency in Organic LightEmitting Devices Using Thin Si
lica Aerogel Layer, T.Tsutsui, M.Yahiro, H.Yokokawa, K.Kawano, M.Yokoyama, Materials Researc
h Society 2000 Fall Meeting, Boston, USA(2000.11)”

57.“Molecular Orientation in the Peptide Self-Assembled Mono-layers, K.Fujita, R.Yokoyama, T.Tsuts
ui, Materials Research Society 2000 Fall Meeting, Boston, USA(2000.11)”



58.“Influence of Device Configuration on External Quantum Efficiency in Organic Light-Emitting De
vices ,Y.Yahiro, T.Tsutsui, Materials Research Society 2000 Fall Meeting, Boston, USA(2000.11)”

59.“New Transparent Substrate with Silica Aerogel Layer for Surface Emissive Devices, H.Yokokawa,
 K.Kawano, M.Yokoyama, T.Tsutsui, Y.Shigesato, Materials Research Society 2000 Fall Meeting,B
oston, USA(2000.11)”

60.“High Efficiency Organic Light Emitting Devices Using New Iridium Complexes, M.Yang, T.Tsuts
ui, The 10th International Workshop on Inorganic and Organic Electroluminescence (EL'00), 浜松
(2000.12)”

61.“Highly Emissive Soluble Fluorenyl Substituted Poly(p-Phenylenevinylenes), S.Lee, B.Jang, T.Tsuts
ui, The 10th International Work-shop on Inorganic and Organic Electroluminescence (EL'00), 浜松
(2000.12)”

62.“Starburst Molecules Based on Fluorenes, B.Jang, S.Lee, T.Tsutsui, The 10th International Worksh
op on Inorganic and Organic Electroluminescence (EL'00), 浜松(2000.12)”

63.“巨大ドメイン構造をもつビススチリルアントラセン誘導体薄膜の光学物性, 藤田克彦, 筒井哲夫,
 第4回「量子効果等の物理現象シンポジウム」, 東京(2000.12)”

64.“粒子径の異方性を持つ逆オパールの作製とその光学特性の評価, 隅岡和宏, 筒井哲夫, 第4回「量
子効果等の物理現象シンポジウム」, 東京(2000.12)”

65.“高い溶解性を持つ発光性高分子：ポリ［2-（9,9-ビスヘキシルフルオレニル）-1,4-フェニレンビ
ニレン］の合成と発光特性 , 李　商昊, 張　寶賓,筒井哲夫 , 第4回「量子効果等の物理現象シンポ
ジウム」, 東京(2000.12)”

66.“Control of Spontaneous Emission Using Ordered Arrys of SilicaMicrospheres, T.Tsutsui, Particles
 2001, Orlando, USA(2001.2)”

67.“Tuning of Optical Properties of Inverted Opal as Photonic Crystal by Deformation, K.Sumioka, 
T.Tsutsui, Particles 2001, Orlando, USA(2001.2)”

68.“PEPTIDE SELF-ASSEMBLED MONOLAYERS ON GOLD SUBSTRATES, K.Fujita, R.Yokoyama,
 T.Kodama, T.Tsutsui, First Inter-national Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics 
(M&BE1), 淡路(2001.3)”

69.“VARIATION OF COUPLING-OUT EFFICIENCY DUE TO INTERFERENCE EFFECT IN ORGA
NIC LIGHT-EMITTING DEVICES,Y.Yahiro, T.Tsutsui, First International Conference on Molecular
 Electronics and Bioelectronics (M&BE1), 淡路(2001.3)”

(3)特許出願（国内　３件、海外　０件）
①国内

発明者：筒井哲夫
発明の名称：有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子およびその駆動方法
出願番号：
出願日：平成11年11月20日

発明者：志賀孝広、時任静士、多賀康訓
発明の名称：電界発光素子の量子効率を測定する方法及びそれに用いるシステム
出願番号：特願2000-59545号
出願日：2000年03月03日

発明者：藤田克彦、筒井哲夫
発明の名称：有機薄膜エレクトロルミネッセンス薄膜の作製方法と作製装置
出願番号：
出願日：平成12年08月01日

  (4)受賞等 
　　　The Fifth International Display Workshop (IDW’98) において、
　　　山口淑久（CREST研究員）はOutstanding Poster Paper Award を受賞

　　　（1998 年 10 月）
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